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Stahl 

Roheisen aus dem Hochofen ist spröde, nicht schmiedbar und rostet schnell. 

Es muss in seiner Zusammensetzung verändert und in seinen Eigenschaften 

verbessert werden, damit es vielseitig nutzbar wird! 

 

 

Stahlsorte Bestandteile 
besondere 

Eigenschaften 
Verwendung 

    

    

Eine Sauerstofflanze ... 

Die Störstoffe (_______________, _______________und  ________________) 

werden aus der Schmelze entfernt! 

Den Anteil von Kohlenstoff senkt man unter ______%. 

Besondere Eigenschaften erhält der Stahl durch ______________________. 

Solche Metalle sind _________________ oder ____________________. 


